profine

INTERNATIONAL PROFILE GROUP

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

1.3  Fenster und Turen
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Diesen Reiniger erhalten Sie bei Ihrem
Fensterlieferanten.

Bedienung

An lhren Fenstern sind Markenbeschlage montiert. Beachten Sie bitte, dass
der Giriff stets in der Stellung senkrecht oben, waagerecht oder senkrecht
unten verbleibt.

Zwischenstellungen verursachen Fehlbedienungen (ausgenommen Beschlage
mit Spaltliftung). So kann es passieren, dass sich der Fensterflligel im gekipp-
ten Zustand auch noch drehen Iasst. Erschrecken Sie nicht. Die Schere des
Beschlags halt den Flugel oben sicher fest. Stellen Sie den Giriff in Kippstellung
und driicken den Fligel in denRahmen zurlick. AnschlieBend drehen Sie den
Griff von der Kipp- in die Verschlussstellung.

Sie kénnen das Fenster jetzt wieder wie gewohnt betatigen.

Reinigung von Kunststoff-Profilen

Normal verschmutzte Fensterrahmen kénnen leicht mit handwarmem Wasser,
unter Zusatz eines Geschirrspulmittels, gereinigt werden. Die Anwendung von
Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem Staubtuch oder &hn-
liches ist unbedingt zu vermeiden.

Stark verschmutzte Rahmen kénnen ohne groBe Mihe mit einem speziellen
Reiniger von profine gepflegt werden.

Achtung!
Alle I6sungsmittelhaltigen Reinigungs- und Poliermittel dirfen nicht verwendet
werden, speziell auch Nagellackentferner oder sogenannte ,Plastikreiniger”.

Reinigung von Aluminium-Oberflachen

Um das dekorative Aussehen des Aluminiums zu erhalten, ist eine Reinigung
in Intervallen erforderlich. Nach Montage der Bauteile und vor der
Bauabnahme muss eine Grundreinigung erfolgen. Hierzu sind saubere Tlicher
oder Schwamme zu verwenden.

Eloxierte Oberflachen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies Reini-
gungsmittel (z. B. Spulmittel) zugegeben wird, gereinigt. Es sollte nur mit einem
Tuch oder Schwamm und Wasser gearbeitet werden. Bei stark verschmutzten
Oberflachen empfehlen wir den Einsatz von speziellen Eloxalreinigern.

Um eine gleichmafige, schlierenfreie Oberflache zu erhalten, das Aluminium
anschlieBend mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Pulverbeschichtete Oberflachen werden bei leichten Verschmutzungen in der
gleichen Art, wie bei eloxierten Oberflachen beschrieben, gereinigt. Nach der
Reinigung sollte mit klarem Wasser gut nachgespult werden. Fur stark ver-
schmutzte Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel, z. B. Lackreiniger und
Politur aus der Autoindustrie, zu verwenden. AnschlieBend mit einem Leder
oder trockenem Tuch abtrocknen.

Achtung!
Keine Sauren oder alkalische Reiniger, Scheuermittel, Topfreiniger, Laugen,
Mértel, Kalkwasser, Nitroverdinnung oder &hnliches verwenden.

Dichtungen pflegen

Auch die umlaufenden Dichtungen sollten regelmafBig von Staub und anderen
Ablagerungen befreit werden. Ist einmal eine Dichtung aus ihrer Haltenut gezo-
gen worden, so kénnen Sie mit dem Daumen, beginnend am festsitzenden Teil,
die Dichtung wieder in die Nut eindriicken. Vermeiden Sie spitze Gegenstande,
Sie kénnten die Dichtung beschadigen.

Beschlagwartung

Ein- bis zweimal jéhrlich sollten alle beweglichen Teile der Beschlage mit einem
harz- und saurefreien Ol oder Fett behandelt werden. Die Schwergangigkeit
zeigt lhnen eventuell schon friher diese notwendige Wartung an.

Die Beschlage besitzen Nachstellmdglichkeiten. Sie sollten jedoch diese Justie-
rungen dem Fachmann, also lhrem Fensterlieferanten Uberlassen. Nur er kann
genau beurteilen, was zu tun ist.
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Glas reinigen

Glas reinigt man am besten mit klarem, warmem Wasser mit Hilfe eines guten

Fensterleders. Dabei kénnen von den Dichtungen, falls Sie zu kréftig dartber-

reiben, schwarze Streifen auf das Leder Uibertragen werden. Wenn erforderlich,
kann dem Wasser ein wenig Spulmittel zugesetzt werden. Die Anwendung von
scheuernden oder l6semittelhaltigen Pflegemitteln ist zu vermeiden.

Glas

Im Gegensatz zu den alten Einfachscheiben sehen Sie durch lhre neuen Isolier-
glaser alles verzerrungsfrei. Dies beruht auf den besonders planen Oberflachen.

Unter bestimmten Sonneneinfallswinkeln kénnen infolge der Lichtbrechung auf
den planen und parallelen Glasscheiben Regenbogenfarben sichtbar werden
(Interferenzerscheinungen). Diese physikalische Erscheinung ist kein Qualitats-
mangel und deshalb kein Reklamationsgrund.

Waéarmedamm-Isolierglas

Wéarmedédmme-Isolierglaser bestehen aus zwei oder mehreren Glasscheiben.
Zwischen den Scheiben befindet sich getrocknete Luft oder ein spezielles Gas.
Am Rand werden die Isolierglaser mit einer speziellen Dichtungsmasse luft-
und feuchtigkeitsdicht versiegelt.

Die Isolierféhigkeit beruht alleine auf der geringen Warmeleitfahigkeit des ein-
geschlossenen Gases.

Hinweis zur nachtraglichen Montage von Jalousien, Rollos oder Plissee:

Um eine ausreichende Luftzirkulation zwischen Innenbeschattungen und
Fensterscheiben zu gewéhrleisten, missen diese in ausreichendem Abstand
zur Verglasung platziert werden.

Damit wird die Bildung eines Hitzestaus, der ggf. zu Schaden an der Verglasung
fuhren kénnte verhindert. Bitte beachten Sie hierzu die Montagehinweise der
Lieferanten.

Warum Glas beschléagt

In der letzten Zeit sieht man hin und wieder ein Phdnomen, das friiher eher
selten vorkam:

Tauwasser an der Witterungsseite, also der AuBBenseite des Fensterglases. Wer
gerade sein veraltetes Isolier- oder Einfachglas gegen modernes Wéarme-
damm-Isolierglas ausgewechselt hat, reagiert oft enttduscht oder veréargert,
wenn er an seinem neuen Glas diese Erscheinung bemerkt, und empfindet sie
als Mangel. Zu Recht? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich das
Ph&nomen einmal genauer anschauen.

Tauwasser an der AuBenscheibe
Damit Scheiben beschlagen, mussen zwei Voraussetzungen vorliegen:

sie missen kalter sein als die umgebende AuBenluft, und diese Luft muss mit
Feuchtigkeit gesattigt sein. Denn Luft kann nur eine bestimmte Menge an
Feuchtigkeit aufnehmen, und zwar umso mehr, je warmer sie ist. Trifft die
gesattigte Luft nun auf die kalte Scheibe, kihlt sie ab und muss daher einen
Teil der enthaltenen Feuchtigkeit an der Oberflache abgeben: Das Wasser kon-
densiert auf der Scheibe, die Scheibe beschlagt.

In Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit — etwa in der Nahe von Wasserlaufen —
kann es in den frGhen Morgenstunden passieren, dass die Luft sich schneller
erwdrmt als das Fensterglas. So kommt es dann zu Kondensation an der
AuBenscheibe. Das ist im Grunde nichts anderes als die Bildung von Tau im
Gras. Betroffen sind vor allem Dachfenster: Sie kiihlen in der Nacht stérker aus
als vertikale Scheiben, da sie in den kalten Nachthimmel ,sehen®.
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Tauwasser an der Innenscheibe

Aber wieso ist das bei dem ,alten” Isolierglas nicht passiert? Die Antwort ist
einfach: Das alte Glas hatte eine deutlich schlechtere Warmedédmmung, daher
ging viel mehr Warme aus dem beheizten Innenraum verloren. Die AuBBen-
scheibe wurde also ,mitbeheizt” — auf Kosten des Wohnkomforts und der
Heizrechnung. Bei Warmedamm-Isolierglasern passiert das so nicht mehr:
Die Isolierung zwischen Innen- und AuBBenscheibe funktioniert, die Heizwarme
bleibt im Raum — und die AuBenscheibe bleibt kalt. So kann sich voriber-
gehend Tauwasser bilden, wie bereits beschrieben.

Tauwasser an der Innenscheibe

Die Kondensation an Innenscheiben ist dagegen bei modernem Warmedamm-
glas seltener als bei alterem Isolierglas — aus demselben Grund:

Durch die verbesserte Warmedammung bleibt die Oberflachentemperatur des
Glases beinahe so hoch wie die Raumtemperatur. Daher kommt es nur noch
zum Beschlagen der Scheiben, wenn die Luft viel heiBen Wasserdampf enthalt,
etwa beim Kochen oder im Bad. Daher ist regelmaBiges Luften erforderlich:
Sonst kann die Uberschussige Luftfeuchtigkeit an den Wanden kondensieren!

Weitere Informationen dazu finden Sie unter 2.3.1 “Liftung".

Fazit

Tauwasser an der AuBBenscheibe kann sich voribergehend bilden — meist
bei hoher Luftfeuchtigkeit am Morgen. Diese Erscheinung ist kein Mangel!
Sie zeigt die sehr hohe Warmedammung des Glases und ist daher eher
ein besonderes Qualitdtsmerkmal.

Quelle: Bundesverband Flachglas
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